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sobre
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O INTM oferece soluções tecnológicas para atividades de
projeto, construção, manufatura, inspeção e operação que
envolvam união e revestimento de materiais e suas
tecnologias correlatas. Além disso, propõe ser um completo
complexo tecnológico na área de integridade mecânica,
incluindo ensaios mecânicos, térmicos, corrosão, soldagem,
ensaios não destrutivos e caracterização de materiais. O
INTM também busca desenvolver parcerias com centros de
pesquisa, empresas e universidades, disponibilizando
laboratórios de ponta, prestando serviços de engenharia e
contribuindo para formação e desenvolvimento de
competências de profissionais a fim de fortalecer a
competitividade, a eficiência tecnológica e a sustentabilidade
da pesquisa científica e da indústria brasileira.
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infraestrutura

Área construída3.200m²

Laboratórios18

14 Professores

Discentes de mestrado e doutorado77

3 Técnicos
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infraestrutura

administrativa

Auditórios2

5 Salas de treinamento
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Responsável: Prof. Maxime Montoya
Usinagem

Usinagem convencional de materiais 
Torneamento,
Fresamento
Rosqueamento
Furação
Corte
Retificação
Jateamento abrasivo

Usinagem com processos por controle
numérico computadorizado (CNC)

Fresamento
Torneamento

Usinagem por eletroerosão.

Serviços

servicos

InfraestruturaSobre Equipe ContatoResultados

https://www.ufpe.br/propesqi


Responsável: Prof. Tiago Felipe
Soldagem

GTAW (TIG)
GMAW (MIG/MAG) e seus derivativos
FCAW (arame tubular) e MCAM (metal cored)
SAW (arco submerso)
TIG Orbital
SMAW (eletrodo revestido)
Brasagem
Corte à Plasma – PTA
Revestimento à Plasma - PTA
Soldagem e Revestimento a laser
Soldagem Robotizada
Manufatura Aditiva a arco / laser

Serviços de união e revestimentos de materiais com
aplicação de processos convencionais e avançados de
soldagem
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Responsável: Prof. Tiago Felipe
Soldagem
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Responsável: Prof. Tiago Felipe
Tratamentos Térmicos

Têmpera
Normalização
Revenimento

Ensaios isotérmicos
Recozimento - Alívio de tensões 

Envelhecimento e solubilização
Tratamentos termoquímicos
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Responsáveis: Prof. Edval Gonçalves e Téc. Janaína Cirino 

Corte
Corte de precisão (mm)
Embutimento à frio e à quente
Lixamento
Polimento mecânico e eletrolítico
Polimento semiautomático
Ataque químico e eletrolítico
Dessecador para acondicionamento de amostras
Capelas de exaustão de gases e vapores

Estrutura de preparação metalográfica de amostras: 

Preparação Metalográfica e
Caracterização de Materiais
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Responsável: Prof. Severino Urtiga

Caracterização Estrutural
e Microestrutural 

Microscopia Óptica
Estereoscopia
Microdureza (dureza por microindentação)
Microscópio eletrônico de bancada HITACHI TM
3000
Microscópio eletrônico de varredura por emissão
de campo (FEG) 
Espectroscopia de raios-X por dispersão em
energia (EDS)
Difração de Raios-X
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Caracterização Química

Análises químicas
Manuseio de soluções químicas
Síntese e preparação de materiais 
Análises estruturais
Ataques químicos
Ensaios de durabilidade
Caracterização química de materiais
Composição de materiais
Pesquisas sobre materiais inorgânicos
(compósitos, metais, ligas, cerâmicas, etc.)

Responsável: Profª. Nathalia Lima
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Responsáveis: Profs. Kleber Alves e Carolina Morelli

Polímeros e Compósitos

Impressão de 3D de materiais polímericos
Extrusão e injeção de polímeros
Sintese de polímeros nanoparticulados 
Dopagem em polímeros e compósitos

ServiçosInfraestruturaSobre Equipe ContatoResultados

https://www.ufpe.br/propesqi


Responsável: Profs. Bráulio Barros e Joanna Kulesza
Síntese de Materiais

Síntese de materiais organometalicos por
métodos químicos, sonoquímiocos e
termoquímicos
Materiais híbridos
Cerâmicas funcionais
Química supramolecular
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Ensaios Mecânicos

Tração
Compressão
Impacto
Dureza e microdureza

Brinell
Vickers
Rockwell
Knoop

Avaliação da tenacidade à fratura
Flexão de três pontos

Responsável: Téc. Rubens Andrade
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Responsáveis: Profs.Nathalia Lima e Cezar Gonzalez
Análises Térmicas

Análise dinâmico-mecânica (DMA) com
envelhecimento UV e umidade
Calorimetria exploratória diferencial (DSC)
Análise termogravimétrica (TGA)
Análise térmica simultânea (DSC/TGA) com
vapor d'água, atmosfera inerte e ar sintético
Dilatometria
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Engenharia de Superfície

São realizadas a caracterização e a
avaliação tribológica, através da

utilização de abrasômetro do tipo roda de
borracha e sistema pino-disco.

Responsável: Prof. Flávio José
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Responsável: Prof. Oscar Olímpio
Metalurgia do Pó

Compactação/densificação de amostras 
Sinterização de materiais metálicos
Forno de sinterização com atmosfera controlada
Produção de compósitos de matriz metálica
Desenvolvimento de reforço cerâmicos para materiais
compósitos
Medições de porosidade em amostras
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Responsáveis: Profs. Cezar Gonzalez e Carlos Augusto
Síntese de ligas metálicas

Fusão de materiais metálicos
Forno a plasma
Forno de indução
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Névoa Salina

Ensaio de corrosão por
névoa salina.

Responsável: Profª. Magda Vieira
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Responsável: Prof. Tiago Felipe
Ensaios não destrutivos

Perfilomêtro
Líquidos penetrantes
Partículas Magnéticas
Inspeção por ultrassom Phased-array
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748
UFPE

32
Outras ICTs

36
Setor produtivo

resultados
Além do atendimento multiusuário, ocorre a formação de
pesquisadores de alto nível, o desenvolvimento e publicações de
dissertações, teses, artigos científicos em revistas e periódicos,
trabalhos em congressos, apresentações e melhoria de
processos em empresas.

2019 2020 2021

50

337

479

Resultados Contato

Atendimentos por ano

Sobre Equipe ServiçosInfraestrutura

https://www.ufpe.br/propesqi


Entre em contato conosco!
Endereço

Rua da Inovação, s/n - Cidade Universitária, Recife - PE,
CEP: 50740-560.

Telefone

+55 81 2126-3129
+55 81 2126-3137

Site

www.ufpe.br/intm
www.ufpe.br/soldamat

intm@ufpe.br
soldamat.intm@ufpe.br

E-mail

Prof. Severino L. Urtiga Filho
Diretor
severino.urtigafo@ufpe.br

Prof. Tiago Felipe de Abreu Santos
Coordenador dos Laboratórios de Soldagem
tiago.felipe@ufpe.br 
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