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Disciplina: PEM 1045 – Tópicos Especiais em Projeto I (Avaliação de Defeitos 
Utilizando Diagrama FAD: Conceitos e Aplicações) 

Carga horária: 45 h (teórica: 45 h; prática: 0 h) 

Créditos: 03 

Pré-requisitos: Integridade Estrutural 

Prof.: José Maria Barbosa (10 horas) / Jorge Antonio Palma Carrasco(35 horas). 

 

Objetivos: Aplicação da Mecânica da Fratura na análise e significância de defeitos em 
componentes e estruturas. Avaliação da integridade de estruturas com defeitos. 

 

Ementa: Introdução e histórico; revisão da Mecânica da Fratura Linear Elástica e Mecânica 
da Fratura Elasto-plástica. Fratura Assistida pelo Ambiente. Interpretação e análise 
de normas para ensaios de obtenção de parâmetros da Mecânica da Fratura: ASTM 
E1820, BS 7448. Análise crítica de engenharia (ECA). Princípio Fitness for Service. 
Tipos de defeitos. Modos de falhas e mecanismos de dano. Diagramas de avaliação 
de falhas (FAD). Estudo de normas e práticas recomendadas para avaliação da 
aceitabilidade de defeitos em estruturas metálicas: BS 7910, API 579, código 
SINTAP. Estudo de casos. 

 

Avaliação: Provas, Seminários, Trabalhos Dirigidos. 
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